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Epoxidovy elektrostaticky disipativni podlahovy systém spliujici pozadavky pro ESD provozy.

Pouziti

e ESD provozy
e prostory s citlivym elektronickym zatizenim,
PC sdly

Vyhody

svodovy odpor do 10° Q

spliuje pozadavky ATEX 153

vysokd chemickd odolnost

odolnost pdsobeni dezinfek&nich prostiedkd
povrchovd Uprava redukujici pfilnuti necistot
snadnd udrzba

atraktivni barevné reseni

Specifikace modelu

Vyrobek EPOTEC®ESD,
celkovd tloustka 2—3mm

Barva dle nabidky

Vyrobce TECHFLOOR s.r.0.

Skladba systému

Penetrace EPOTEC® Primer SF, komponent A, B

Zdkladnivrstva i médéné pasky
EPOTEC® ESD, komponent A, B, C

Dorucovaci adresa Kontakt

TECHFLOOR s.r.0. +420 553791311

K Rybni¢kdm 342 techfloor@techfloor.cz
747 81 Otice techfloor.cz
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Technickd dokumentace

Podlahovy systém EPOTEC® ESD spliuje pozadavky
Nafizeni (EU) ¢.305/2011 (CPR). Po&dtedni zkousky typu
byly provedeny v souladu s harmonizovanou normou
EN13813:2002 a EN 1504-2:2004 za ucasti
akreditovanych zkusebnich laboratofi.

e Prohldseni o vlastnostech ¢.2022/20

e Environmentdini prohlaseni o produktu
typulll (EPD) podle CSN ISO 14025:2010
a CSN EN 15804 +A1:2014

e  Stanoveni organickych latek (VOC) -
Zku$ebni metoda odborného pracovisté
- Stdtni zdravotni Ustav Praha (ISO
16000, CEN/TS 16516)

e Reakce naohen - ITC, pracovisté CSlI
a.s. Praha (EN 13501-1+A1:2010)

e  Mechanické vlastnosti dle EN 13813 a dle
EN1504-2,ITC a.s. Zlin

e  Zkousky protiskluznosti dle DIN 51130, CSN 72
5191, EN13036-4, TZUS s.p. Plzen

e Stanoveni hmotnostni aktivity radionuklid( dle
v.18/97 Sb. a 307/2002 Sb., VUSTAH a.s. Brno

Sidlo IC/DIC
17. listopadu 454 25350650
252 63 Roztoky CZ25350650



Technické informace

Protiskluznost DIN 51130 R9

Protiskluznost (EN 13036-4) tfidall

VOC (3/2003 Sb.) Spliuje pozadavky
Radionuklidy 1<0,5

(18/1997 Sb.)

Svodovy odpor (EN 61340-4-1) i Rg <109

Velikost napéti (EN 61340-4-5) { 100V

* vysledky méfeni mohou vykazovat odchylky od
uvdadénych udajl v ddsledku rozdilnych okolnich
podminek prostredi.

Pfiprava povrchu

Podklad musi byt Cisty, suchy, s otevienou strukturou,
zbaveny veskerych mechanickych necistot a nesourodych
¢astic (doporucujeme vysdt). Zbytkovd hmotnostni
vlhkost betonu musi byt niz§inez 4 %, stdri betonu min. 28
dni. Povrch nesmi byt kontaminovdn oleji nebo jinymi
[&tkami.

Aplikace
Michdni

Baleni jsou predvdzena pro dosazeni optimdliniho
vysledku pfi aplikaci. Nikdy nerozdélujte nebo neménte
ddvky v baleni. Dbejte na to, aby se do smési nedostdvalo
pfili§ mnoho vzduchu. Michejte v suchém prostiedi, aby se
do smési nedostala vihkost.

EPOTEC® Primer SF cca 0,3 kg/m?

médeéné pdsky

_ 2
EPOTEC® ESD 2-3kg/m

do 24 hodin

EPOTEC® Primer SF

Slozku B vlijte do slozky A, michejte 3 min do vzniku
homogenni smési. Ihned po rozmichdni rozprostiete
vdleckem nebo gumovou stérkou a ujistéte se, ze je
vpracovdn do v§ech nerovnosti povrchu. Pfi nutnosti
2 vrstev (porézni povrchy) nechte pfes noc tvrdnout a
2. vrstvu naneste stejnym zpdsobem.

EPOTEC® ESD

Po zaschnuti penetrace - cca 12 hod - provedeme
médénymi pdsky napojeni na zemnici soustavu dle
obvyklych pravidel. Poté se aplikuje findini vrstva
EPOTEC® ESD. Rozmichejte vrtackou komponent A,
vmichejte B a michejte po dobu 1 minuty pfi nizké
rychlosti. Poté pfidejte slozku C (plnivo) a opét pomalu
michejte do vytvoreni homogenni smési. Ihned
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rozprostiete pomoci zubové stérky na pozadovanou
tlou$tku (teplota v mistnosti 15 - 30 °C).

Po 10 - 15 minutdch prevdleckujte kovovym hrotovym
vdaleckem.

Oc¢isténi ndradi: bezprostiedné po ukonceni pecliveé
oCistéte fedidlem.

Zrani

Béhem prvnich 12 hodin zajistéte, aby podlahovina nebyla
vystavena privanu - mohl by zpUsobit popraskdni a
trhliny. Uzavrete pristupové otvory PVC folii, abyste
zabrdanili proudéni vzduchu a znecisténi. Zabrante také
kontaminaci/znedisténi materidly a tniku vody na plochu.

Zpracovatelnost pfi 20 °C 30 minut
Prekryti dalsi vrstvou pti 20 °C 48-96 hodin
Pochdznost pfi 20 °C 3dny
PInd zatéz pri 20 °C 7 dnd

Baleni

EPOTEC® Primer SF Komponent A12 kg, B 4,5 kg

EPOTEC® ESD Komponent A11,1kg, B 6,6
kg, C19,6 kg (pfivyssich
teplotdch okoli (nad 20 °C)
je mozno pfidat az 3 kg SLC

vice)

Skladovdni a Zivotnost

V neotevieném stavu, v suchu a pfi teploté 10 - 30 °C
Zivotnost min. 6 mésicd.

Dalsi informace

Jestlize se ve spojeni s timto materidlem maji pouzit i jiné
vyrobky, nahlédnéte do odpovidajicich technickych listl,
aby mohly byt uré¢eny véechny pozadavky.

Bezpecnost prdace

Nékteré z komponentl tohoto materidlu mohou byt
nebezpecné béhem michdni a aplikace. Poucte se proto
s relevantnimi zdravotnimi a bezpecnostnimi daty,
dostupnymi na pozaddni v TECHFLOOR s.r.o. a posildny
s kazdou doddvkou materidlu.




CE znaceni

TECHFLOOR s.r.0.

17. listopadu 454, 252 63 Roztoky
Vyrobni zavod:
TECHFLOOR s.r.0.
Premyslovci 49, 747 07 Opava-Jaktaf

TECHFLOOR s.r.o.

17. listopadu 454, 252 63 Roztoky
Vyrobni zavod:
TECHFLOOR s.r.o.
Pfemyslovcl 49, 747 07 Opava-Jaktaf

22 22
EN 13813
EN1504-2 ¢.2022/20
&.2022/20 SR-B2.0-AR0,5-1R4
Systémy ochrany povrchu betonu EPOTEC® ESD

Reakce na ohen Bfl-s1
Odolnost v odéru <3000 mg
Odolnost proti uderu tFida ll
Soudrznost odtrhovou zkouskou 2 MPa
Permeabilita vody v kapalné fazi w < 0,1kg/m?2.h°°
Protismykové vlastnosti tfida ll

Prohlaseni

Udaje uvedené v tomto technickém listu jsou popisem vyrobku. Pfedstavuji vieobecné pokyny na zdkladé nasich
zkusenosti a vysledcich laboratornich testd v dobé vyddni. Nezohledriuji konkrétni pfipad pouziti. Z Gdajd nemohou

Reakce na ohen

Uvolnovdni nebezpecénych ldtek
Pevnost v tlaku

Pevnost v tahu za ohybu
Odolnost proti obrusu
Pridrznost

Odolnost proti uderu

Bfl-s1
SR

C 60
F 40
ARO.5
B2.0
R4

byt vyvozovdny ndroky na ndhradu. V nejasnych pripadech proto doporu¢ujeme kontaktovat nase technické

oddéleni nebo obchodni zdstupce.

Strdnka 3




	EPOTEC® ESD 
	Použití 
	Výhody 
	Specifikace modelu 
	Skladba systému 
	Technická dokumentace 
	Podlahový systém EPOTEC® ESD splňuje požadavky Nařízení (EU) č.305/2011 (CPR). Počáteční zkoušky typu byly provedeny v souladu s harmonizovanou normou EN 13813:2002 a EN 1504-2:2004 za účasti akreditovaných zkušebních laboratoří. 
	●​Prohlášení o vlastnostech č. 2022/20 
	●​Environmentální prohlášení o produktu typu III (EPD) podle ČSN ISO 14025:2010 a ČSN EN 15804+A1:2014 
	●​Stanovení organických látek (VOC) – Zkušební metoda odborného pracoviště - Státní zdravotní ústav Praha (ISO 16000, CEN/TS 16516) 
	●​Reakce na oheň – ITC, pracoviště CSI a.s. Praha (EN 13501-1+A1:2010) 
	●​Mechanické vlastnosti dle EN 13813 a dle EN 1504-2, ITC a.s. Zlín 
	●​Zkoušky protiskluznosti dle DIN 51130, ČSN 72 5191, EN 13036-4, TZÚS s.p. Plzeň 
	●​Stanovení hmotnostní aktivity radionuklidů dle v.18/97 Sb. a 307/2002 Sb., VUSTAH a.s. Brno 
	Technické informace 

	Protiskluznost DIN 51130 
	R 9 
	Protiskluznost (EN 13036-4) 
	třída II 
	VOC (3/2003 Sb.) 
	Splňuje požadavky  
	Radionuklidy ​(18/1997 Sb.) 
	I < 0,5  
	Svodový odpor (EN 61340-4-1) 
	Rg ≤ 109 
	Velikost napětí (EN 61340-4-5) 
	100 V 
	Příprava povrchu 
	Aplikace 
	Míchání 
	EPOTEC® Primer SF  
	EPOTEC® ESD 
	Zrání 

	Balení 
	EPOTEC® Primer SF 
	Komponent A 12 kg, B 4,5 kg 
	EPOTEC® ESD 
	Komponent A 11,1 kg, B 6,6 kg, C 19,6 kg (při vyšších teplotách okolí (nad 20 °C) je možno přidat až 3 kg SLC více) 
	Skladování a životnost 

	Další informace 
	Bezpečnost práce 
	CE značení 
	Prohlášení 


